Gazpromneft Grease L EP

Kendzsir

Alkalmazasa

d

GAZPROM

Termék adatlap

Egy litium szappan bazisu univerzalis gépkocsi kenézsir, nagyhatékonysagu kopascsokkentd adalékokkal.

Tulajdonsagok/Elény6k

hémérséklet rovid idejli +150°C-ig torténé megemelkedésével.
e A nagyhatékonysagu kopdscsdokkend adalékoknak kdszonheten biztositja a kenendd alkatrészek megbizhaté védelmét,
megakadalyozva mindenféle kopas kialakulasat.

. Kivalé allékonysag az oxidacidval, korrézidvalés a viz pusztitd hatasaval szemben.

. J6l pumpalhaté széles hémérsékleti tartomanyban.

Magas igénybevételi mutatok széles felhasznalasi teriileten és széles h6mérsékleti tartomanyban -30°C to +120°C, a

Specifikaciok
Jellemz6 tulajdonsagok Method Gazpromneft Grease L EP
Szabvany megfeleléség DIN 51502 KP 00 K-30 KP 0 K-30 KP 1K-30 KP 2 K-30 KP 3 K-30
NLGI osztélyozds 00 0 1 2 3
PRl P -1
;en:e”ac"" 60 utes, 10 ASTM D217 400-430 355-385 310-340 265-295 220-250
H&mérséklet-tartomany, °c -30/+120 -30/+120 -30/+120 -30/+120 -30/+120
Szin Vizudlis Barna Barna Barna Barna Barna
Sima Sima Sima Sima Sima
Szerkezete Vizualis
Egyenes Egyenes Egyenes Egyenes Egyenes

SUirit6 tipusa Litium szappan Litium szappan Litium szappan Litium szappan Litium szappan
Bazis olaj Asvanyi Asvanyi Asvanyi Asvanyi Asvanyi
Alapola viszkozitdsa 40 ASTM D445 150 150 150 150 150
C-on, mm°“/c
Szappan tényez6, % Kiszamitva 3 4.5 5.5 7.5 10
ICseppenéspont, 0C ASTM D566 >170 >170 >180 >190 >190
Korrézié rézlemezen,24h/120°C DIN 51811 1A 1A 1A 1A 1A

mcor lforr?uo vizsgalat, ASTM D6138§ teljesitve teljesitve teljesitve teljesitve teljesitve
desztillalt vizzel

) ) . ASTM D2266
Négygolyds vizsgalat, 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
kopdsi atméré mm DIN 51350 5

4 5s vizsga ASTM D2596
NégygolySs vizsgdlat, 2400 2400 2400 2400 2400
0sszehegedési terhelés, N DIN 51350 4
Vizkimosddas, tomeg
cskkends 79°C-on, % ASTM D1264 10 10 10 10 10
Olajlevélsztas, 24h/25°C, % |ASTM D1742 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
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